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Die fünf Kardinalsregeln 

1. Einzeichnung der Brandschutzriegel auf der Baustelle 

 

 

 

  

2. Verklebung der Brandriegel im Floating - Buttering -  Verfahren 

  

Floating-Buttering-Verfahren: 

Vollflächiges Auftragen des mineralischen Klebemörtels 

mit einer Zahntraufel auf dem  Untergrund im Bereich 

des Brandriegels                                                                                

 

 

Auch auf der Rückseite des Brandriegels ist der 

mineralische Klebemörtels mit einer Zahntraufel 

vollflächig in der Gegenrichtung zum  Kleberauftrag  

auf dem Untergrund aufzutragen                                                                   
 

3. Eckausbildung 

 

 

 

Auch die Innenecke muss vollflächig verklebt werden 

4. Verdübelung 

 

 

5. Dokumentation, alles sauber dokumentieren am besten mit Fotos dazu 
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