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NEUE Brandschutzvorschriften fiir die Verputzte Aussenwdrmedammung

Mit den gestiegenen Anforderungen an erhohten Warmeschutz haben die Dammstoffdicken
zugenommen. Damit werden verbesserte BrandschutzmafRinahmen erforderlich.

Ab 1. Januar 2015 gelten strengere Brandschutzvorschriften.

Das ,Stand der Technik Papier” (STP) beinhaltet wichtige Informationen zu den neuen
Brandschutzvorschriften. Das STP ist erhaltlich unter:

www.v-wdvs.ch
www.smgv.ch
https://shop.epsschweiz.ch/

«Mit Sicherheit ein
bewahrtes VAWD-System.»

Brandschutzmassnahmen

fir verputzte Aussenwarme-
dammung (VAWD)

Stand der Technik
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Kriterien fiir Brandschutzanforderungen:

-Bauart, Lage, Nachbarschaftsgefahrdung, Ausdehnung und Nutzung
-Gebaudegeometrie

-Personenbelegung

-Brandbelastungen und Brandverhalten der verwendeten Materialien sowie
Verqualmungsgefahr.

-Brandbekampfungsmaglichkeit der Feuerwehr


http://www.smgv.ch/
https://shop.epsschweiz.ch/

Brandverhalten von Baustoffen:

Baustoffe werden nach VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherung) anerkannten Verfahren
oder genormten Prifungen klassifiziert und im VKF Brandschutzregister aufgefiihrt.

Brandverhaltensgruppen gemass des Brandverhaltens:
-RF1 kein Brandbeitrag
-RF2 geringer Brandbeitrag

-RF3 zulassiger Brandbeitrag
-RF4 unzulassiger Brandbeitrag

Unterscheidung der Gebaudegeometrie:

-Gebaude geringer Hohe: bis 11 m Gesamthohe: es gelten keine speziellen Anforderungen
-Gebaude mittlerer Hohe: bis 30 m Gesamthohe: es darf ein RF3 Dammsystem mit
Brandriegel erstellt werden.

-Hochhauser: mehr als 30 m Gesamthohe: es darf nur eine nichtbrennbare Dammung
eingesetzt werden.

Losung: Brandweiterleitung verhindern !

Uber Gebaudeodffnungen miissen Massnahmen getroffen werden, die eine Brandweiterleitung in
der Dammebene unterbinden.

CH-PIR Brandriegel UB 3.2

Bandgeschaumter PIR Hartschaumstreifen 1000 x 200 mm

Nennwert Warmeleitfahigkeit AD W/(m-K) 0.028
Brandverhalten BKZ 5.2

Rohdichte kg/m3 ~33

Druckfestigkeit kPa > 10



Verarbeitung:

Floating-Buttering-Verfahren: Auch auf der Riickseite des

Vollflachiges Auftragen des Brandriegels ist der mineralische
mineralischen Klebemortels mit Klebemortel mit einer Zahntraufel vollflachig
einer Zahntraufel auf dem in der Gegenrichtung zum Kleberauftrag
Untergrund im Bereich des Brandriegels auf dem Untergrund aufzutragen.

Die Brandriegel sind zusatzlich mit mindestens 2 VAWD-Diibel zu befestigen. Der maximale
Abstand der einzelnen Duibel betragt max. 0.65 m.
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GERNE UNTERSTUTZEN WIR SIE BEI DER BERATUNG UND DEVISIERUNG VON IHREN BAUPROJEKTEN



